
表 4.2.10  臺灣 1990至 2017年石灰石與白雲石使用量
(單位：千公噸 )

年 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
石灰石 2,725 1,570 2,346 4,075 3,871 3,232 3,633 5,267 2,350 2,187 2,725 866 825 1,345 
白雲石 262 265 255 267 239 164 82 197 170 229 110 120 80 0 
年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
石灰石 1,579 1,917 1,792 1,028 976 701 116 1,219 1,657 2,500 2,819 4,004 3,422 1,217
白雲石 0 79 32 72 136 8 165 421 722 931 430 295 114 204


