
表 4.3.19  臺灣 1990 至 2014 年丙烯腈產量
（單位：千公噸）

年 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
丙烯腈產量 118 116 131 129 138 141 163 162 150 157 168 263 305

年 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
丙烯腈產量 317 341 348 376 407 324 371 413 375 399 413 418




