
表 4.4.7 臺灣 1990 至 2014 年鐵合金產量
（單位：千公噸）

年 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
產量 80 73 55 44 37 50 45 46 45 16 8 5 6
年 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
產量 8 NO NO NO NO 44 0.003 7 1 3 5 6

備註：NO，代表無生產或使用，臺灣鐵合金生產廠商曾於 2004 至 2007 年停產。




