
表 4.2.4  臺灣 1990至 2016年生石灰產量
（單位：千公噸）

年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
產量 405 449 512 496 490 477 585 598 609 509 516 458 504 520
年份 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
產量 493 445 425 378 356 260 322 318 287 405 261 211 216


