
表 4.2.6  臺灣 1990至 2016年平板玻璃產量
（單位：千公噸）

年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
玻璃產量 355 355 426 421 491 509 442 441 437 432 457 376 403 412
年份 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
玻璃產量 458 484 509 632 580 379 479 479 399 405 391 391 379


