
表 4.3.7  臺灣 1990至 2016年二氧化鈦產量
（單位：千公噸）

年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
二氧化鈦產量 NO NO NO NO 27 59 77 94 84 95 104 103 109 123
年份 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

二氧化鈦產量 127 132 143 154 149 157 174 161 100 135 154 155 141
備註：NO，代表二氧化鈦於 1990至 1993年未生產，故無排放源發生。


