
表 4.4.2  臺灣 1990至 2000年高轉爐鋼胚產量
（單位：千公噸）

年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
產量 5,627 5,829 5,421 6,244 6,123 6,242 6,444 8,944 9,811 9,267 9,971 


